GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUC}AO 1664/23
Relatério de Sondagem Revisae 1
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 171
leXo M)A B Obra:  POSTO DE SAUDE N,
SEEETTEEUEECN | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC

1. INTRODUGAO

Apresentamos este relatorio de prospecc¢ao geotécnica e geoldgica do solo através de sondagem de simples
reconhecimento com SPT, executada conforme as versdes atuais das seguintes normas da ABNT: NBR 6484, NBR
6205 e NBR 13441.

2. SERVIGCOS EXECUTADOS
Execucgéao de 5 sondagem(ns), com o total de 74,25 m perfurado(s).
3. METODOLOGIA

O processo de perfuragado da sondagem inicia-se com emprego do trado concha ou cavadeira até a profundidade
de 1m, nos avangos de perfuragdo subsequentes, intercalados pela realizagdo de ensaio e amostragem, utiliza-se o
trado helicoidal até atingir o nivel d'agua ou quando o avango da perfuracédo for inferior a 5 cm apés 10 min de operagéo.
A partir de entdo passa-se ao método de perfuracao por circulagdo d'agua. Durante o processo de perfuragao utiliza-se
a instalagao de tubo de revestimento para estabilidade das paredes do furo.

A cada metro de perfuragcao, a partir de 1 m de profundidade, sdo colhidas amostras do solo por meio do
amostrador-padrao e executado o SPT.

O SPT é realizado apoiando-se, inicialmente, a composi¢cdo de cravagao na profundidade da cota de ensaio e,
em seguida, posicionando o martelo sobre a cabeca de bater, anotando-se as penetracdes relativas ao avango estatico,
caso ocorram, nesses dois estagios iniciais. A cravagao do amostrador-padrao se da através de impactos sucessivos do
martelo caindo livremente de uma altura de 75 cm de elevagao, anotando-se, separadamente, a quantidade de golpes
para a penetragdo de cada um dos trés segmentos de 15 cm do amostrador-padrdo. O indice de resisténcia a
penetracdo N é soma da quantidade de golpes da 22 e da 32 sequéncia de penetracdo correspondente aos dois ultimos
segmentos de 15 cm do amostrador-padréo.

As amostras sado coletadas do bico do amostrador-padrdao e acondicionadas em recipientes herméticos para,
através de exames tactil visuais, determinar a classificagdo do material quanto a sua granulometria, plasticidade, cor e
origem.

4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

a) torre com roldana, moitdo e corda;

b) tubos de revestimento;

c) hastes de perfuragdo/cravagao;

d) trado-concha ou cavadeira manual;

e) trado helicoidal;

f) trépano/peca de lavagem,;

g) amostrador-padrao;

h) cabeca de bater;

i) martelo padronizado;

j) baldinho para esgotar o furo;

k) medidor de nivel d'agua;

I) metro de balcdo ou trena;

m) recipientes para amostras;

n) bomba d'agua centrifuga motorizada;

0) caixa d'agua ou tambor com diviséria interna para decantacéo;
p) ferramentas gerais necessarias para a operagao.

5. ANEXOS

e Perfil individual de sondagem;
¢ [ audo fotografico;
¢ Croqui de localizagdo de sondagem.

Resp. Técnico /m\‘\w_
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 1
‘c{o]N»] ' Obra: POSTO DE SAUDE Data 01/03/2023
LGRS | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf . — . . ;
Int.: 34,9 mm E . . Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual | Nivel d'agua: N&o medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
| Rev. /| Ensaio %@% % gResisténcia & Penetragao x Profundidade b ¢ - _
> | Perf.| SPT Gocm)  |£2 12428 22+32 (m) Classificagéo do Material
(M) 14a g0 30| 19420 243288 0 10 20 30 40 50
sl | 0 098 | Aterro de silte, COR VERMELHA.
g Aterro de silte, COR MARROM.
1 0,96
g B2 3| 4|
1555
2 2
524 4 | 6 | |3 .
1535 Argila arenosa, COR MARROM, de
3/, ; 3 mole a rija.
15| 6 10 3
15 15
2|5 7 4
157 12 4
15/75 ; 4,65
%g gl 10 | 44 | |4 Argila arenosa com silte, COR
1575 BRANCA, rija.
6
5
E%g 12 16 |-— 6,24
15
6 7 Argila arenosa, COR VERMELHA,
15 % 8 14 16 4 rija.
15 8
o 8 8,19
T % 120 17 ] 21 |-
15
9 10|, 19 >
15/22|13 23 |4
1575 "
1lﬁ 5 18 | o |4 Silte arenoso com mica, COR
%l15/32 VERMELHA, compacto.
1
8
=12 20
15|2£|16 28 |4
1515 o
10
2114 24
15 15 % 29 |4 12,65
13
13
151219 29 | 35 |4
15 . .
15 14 Silte arenoso alterado com mica e
15118149 30 | 34 |4 cascalho de matacao, COR
1515 5 VERMELHA, de compacto a muito
13),7 30 compacto.
15/75(21 38 |4
15
16
w |24
L |~ |7£/26 50
< |19/1522 %5 15 1645~ |MITE DE SONDAGEM: 16,45 m
7 Obs.: FINAL DE SONDAGEM POR
NORMAS TECNICAS
18 Sondador: FELIPE
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, ., | [Muitorija Dura
. Resp. Técnico R )A/U“i \‘\«M_‘
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GKE(\EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-001
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 1/1
[cfe] M)A Y Obra: POSTO DE SAUDE D 032023
TR | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Nao medido | Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: Nao medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes S SE
2 i (&) S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm %«% _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
€€ N | ™ Ql nl S £
<| 8 | Inicial |12 + 22122 + 32 12/22/32| + | + | E /515 §
© & |8|0|a0
01|TC - - —-|=/=] =1 =1]=|=] 0,00|Aterro de silte, COR VERMELHA.
02/TC 1,000 1,30 1,4511—5%% 3| 4 |—|2]| 0,28|Aterro de silte, COR MARROM.
03|Tc| 2,00 2,30 2,45%%14—5 406 |-]3
3046 0,96|Argila arenosa, COR MARROM, de mole a rija.
04 TC| 3,00 330 345-zz4z 7|10/~ 3
05TC| 4,00 4,30 4,45%%% 7 112|=| 4| 4,65/Argila arenosa com silte, COR BRANCA, rija.
06/TC| 5,00 5,30 5,45%%% 10 | 14 | = | 4| 6,24|Argila arenosa, COR VERMELHA, rija.
07|Tc| 6,00 6,30 6,45%%% 1216 |- | | 8,19|Silte arenoso com mica, COR VERMELHA, compacto.
688
08 TC| 7,00/ 7,30 745/ 5515 14|16 |- 4
81912
09 TC| 800 830 845 ¢z 17|21 |- -
9 10/13
10/TC| 9,00 9,30| 945 = 717 19|23 |4 |-
7 [11)15
11/TC| 10,00 10,30| 10,45/ 'z 1z |42 18|26 | 4 | -
8 12/16 _
12/TC| 11,00 11,30| 11,45 15|15/15 201284 12 65 Silte arenoso alterado com mica e cascalho de matacao, COR
13/7¢| 12,00| 12,30 12‘45%%% 24294 VERMELHA, de compacto a muito compacto.
13/16/19
14/TC| 13,00/ 13,30| 13,451 |12 12 29 | 35 |4 | -
15/15/19
15/TC| 14,00/ 14,30| 14,451 2/12 12| 30 | 34 | 4| -
13/17/21
16/TC| 15,00/ 15,30| 15,4517 |17 75 30 | 38 |4 | -
24/26/29
17/TC| 16,00, 16,30| 16,4557 |2 7z 50 | 55 | 5| -

16,45

LIMITE DE SONDAGEM

Sondador: FELIPE

Obs.: FINAL DE SONDAGEM POR NORMAS TECNICAS

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

VA

Rija |, ., | [Muitorija
e

ACYSON G}RE(TO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23

GOLDEN

Memorial Fotografico SP-001
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pégina 17
Obra: POSTO DE SAUDE Data

Local: RANCHO QUEIMADO/SC

01/03/2023

- W

N

GOLDEN

quarta-feira, 1 de marco de 2023
107° E

Rancho Queimado
Altitude:825.3m
Velocidade:0.0km/h

SP 01 RANCHO QUEIMADO POSTO DE SAUDE
Numero do indice: 2338

9.2023 GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOD

Foto 1 R S

GOLDEN TEC

Resp. Técnico P e

NOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON G'E(Eo Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 11
(cIo]IM»] N, Obra: POSTO DE SAUDE Data 01/03/2023
S | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf ) — - - -
Int.: 34,9 mm E . . Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical: 1:100
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual | Nivel d'agua: N&o medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
| Rev./ | Ensaio %@% % ;g‘:Resisténcia a Penetrag&o x Profundidade b, ¢ o _
> | Perf.| SPT Gocm)  |£2 12428 22+32 (m) Classificagéo do Material
(M) |40 g go| 12420 24388 0 10 20 30 40 50
im 0 0,00
b5 Aterro de silte, COR MARROM.
=
3 10, 3 1 0.7 Argila arenosa, COR MARROM,
z 15%% 5 2 ! 165 mole.
314 7 2
1575 1% 9 3
2 3 Argila arenosa, COR CINZA, de
15 % 6| 4 8 3 média a rija.
15
4
4
s 10 14| 4
15 5 7 4,69
% % 9l 12 ] 46 | |4 Argila arenosa com silte, COR
15 5 BRANCA, rija.
6
s 12 14| 6,37
15
6l 15 7 Argila arenosa, COR VERMELHA,
ol 1Bzt 20 | |5 muito rija.
= 15 8
8
15 % 13 18 23 |- 8,26
15 9
10
151215 20 | 25 |4
o 15 10 Silte alterado arenoso com mica,
15 % 16 22 29 |a COR VERMELHA, compacto.
15
1 11
151217 25 | 31 |4
15 12 11,87
1245, .| 27
15 15 % 34 |4
15/ 15 30 13 Silte arenoso alterado com mica e
15/15|20 35 |4 cascalho de matacdo, COR
o 15 14 VERMELHA, de compacto a muito
15 % 24 33 41 |5 compacto.
15
15
v (22
|~ |37 49
o 151524 61 |5 1545 [IMITE DE SONDAGEM: 15,45 m
16 Obs.: FINAL DE SONDAGEM POR
NORMAS TECNICAS
17 Sondador: FELIPE
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | | | Muito rija Dura
. Resp. Técnico R lY\/U“ _ \‘\uf_‘
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON (.}J‘«\?E(\Eo Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 11
(cIo]IM»] N, Obra: POSTO DE SAUDE Data 01/03/2023
LR | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Nao medido | Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: Nao medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E N o™ ae 58
<§ Inicial |12 + 22|22 + 33/ 12|22 32| + | + g 5 "ém
T &R|09ao
01|TC - - 4=-1-1-1-1-1-1-
02/Tc] 1.00 130 1‘45i£i 35| 0,00/ Aterro de silte, COR MARROM.
15|15/15
03]TC| 2,00 230 2453457 9 |3 097 Amgila arenosa, COR MARROM, mole.
04/TC| 3,00 330 345228 4 8 —|3| 165 Amgiaarenosa, COR CINZA, de média arija,
05/TC| 4,00 430 445 % % % 10 |14 | = | 4| 4,69|Argila arenosa com silte, COR BRANCA, rija.
06/TC| 500 530 5455 F%112|16 | 4| 637 Argia arenosa, COR VERMELHA, muito ria.
07/TC| 6,00, 6,30 6,45 % % % 12 |14 |- | 4| 8,26/Silte alterado arenoso com mica, COR VERMELHA, compacto.
69|11
08/ TC| 7,00, 7,30| 7,45 151515 15120 |-15
8 (10|13
09/TC| 8,00, 8,30/ 8,45 151515 18123 |- | -
10/10(15
10|TC| 9,00/ 9,30/ 9,45 1515115 20125 |4 -
9 113(16
11|TC| 10,00/ 10,30 10,45@@@ 22 129 |4 | -
11(14(17 Silte arenoso alterado com mica e cascalho de matacdo, COR
12/TC| 11,00/ 11,30 11,45 15/15/15 25|31 14| - 11,87 VERMELHA, de compacto a muito compacto.
12/15/19
13|TC| 12,00| 12,30| 12,45 151515 27 |34 |4 | -
15/15|20
14|TC| 13,00/ 13,30 13,45 151515 30(35(4 | -
16/17|24
15|TC| 14,00/ 14,30| 14,45 15115115 33(41|5| -
22|27\34
16|TC| 15,00| 15,30| 15,45 15115115 49161 |5| -

15,45

LIMITE DE SONDAGEM

Sondador: FELIPE

Obs.: FINAL DE SONDAGEM POR NORMAS TECNICAS

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

VA

Rija |, ., | [Muitorija
e

ACYSON G}RE(TO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23

Memorial Fotografico SP-002

Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pégina 1/1

Data

‘efeIM» ] A YW Obra:  POSTO DE SAUDE 0110312023

Local: RANCHO QUEIMADO/SC

N

GOLDEN

4
SIANFTT

"rta feira, 1 de marqo de 2023
' 271°W

Ranchoﬂuelmado
Altitude:825. 5m_
Velomdade.ﬂ gkm,fh

~_SP 02 RANCHO QUEIMADO POSTODE SAUDE
Numero do mdlce 2336

Foto 1 o .
s l - y
Resp. Técnico //—r AMA

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO ALYSON GR ET?O Y RETKVA

ENGENHEIRO EA/SC 146281-3




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 1
(cIo]IM»] N, Obra: POSTO DE SAUDE Data 28/02/2023
S | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf ) — - - -
Int.: 34,9 mm . . Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Escala vertical: 1:100
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual | Nivel d'agua: N&o medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
.| N°de Golpes |8| & o tANAIS A 5 ;
y Rev. /| Ensaio | “penetracdo | 3|2 Resisténcia a Penetragcdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf.| SPT Gocm)  |£2 12428 22+32 (m) Classificagéo do Material
(M) 14a g0 30| 19420 243288 0 10 20 30 40 50
sSI | 0
3 Aterro de silte, COR MARROM.
1S
3 10, 3 1 Argila arenosa, COR MARROM,
z 15| 2 4 2
1572 mole.
15 5
2
a3 % 6 |3
15
2 3 Argila arenosa, COR CINZA, de
1545 6 9 3 média a rija.
15 15
4
3
=5 8
15727 12 4
15 15 .
4
15 % 8 10 14 4
15 6
57 12 Argila arenosa, COR VERMELHA,
15 15 9 16 4 .
15 rija.
6lg|, . 14 !
o 15|10 18 4
2 15
8 8
15311 16 19 |-
15 9
10
1512114 22 | 26 |4
15 10
% 13,5 24 29 |a Silte alterado arenoso com mica,
1545 COR VERMELHA, compacto.
1045|, | 25 i
157215 30 |4
15 15 .
12
=16 28
1512219 35 |4
15 15
13
1945, 30 - i
15175121 36 |4 Silte arenoso alterado com mica e
15 14 cascalho de matacdo, COR
14 17 31 VERMELHA, de compacto a muito
157=|26 43 |5
1515 compacto.
15
w |20
31152232 45 | 57 |5 :
e | U155 LIMITE DE SONDAGEM: 15,45 m
16 Sondador: FELIPE
17
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | ,,k\,M“itO rija Dura
- Resp. Técnico . TV
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON QRE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 11
(cIo]IM»] N, Obra: POSTO DE SAUDE Data 28/02/2023
SN | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Nao medido | Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: Nao medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
o| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|lE N ™ 2e| 5
<§ Inicial |12 + 23|28 + 3212|2332 + | + g 5| °®
¢ & 09 a0
01|TC - - === =] =|=]=
02/Tc] 1.00 130 1‘45i££ 34| 0,00/ Aterro de silte, COR MARROM.
15/15/15
03]TC| 200 230 24575335 6 —| 3| 097 Amgiaarenosa, COR MARROM, mole.
04/TC| 3,00 330 3452456 9 —| 3| 164 Amgiaarenosa, COR CINZA, de média arija,
05TC| 4,00 430 44552171 8 |12 |4 4,65 Argila arenosa, COR VERMELHA, ria.
06/TC| 500 530 5455281 10| 14 || 4| 817 Silte alterado arenoso com mica, COR VERMELHA, compacto.
5/719
07|TC| 6,00/ 6,30 6,45EEE 1216 |- | 4
68|10
08|TC| 7,00/ 7,30 7,45EEE 14 (18 |- | 4
88|11
09|TC| 8,00/ 8,30 8,45EEE 16 |19 |- | -
10(12(14
10/TC| 9,00, 9,30 9,45ﬁﬁﬁ 22126 |4 |-
11/TC| 10,00 10,30| 10,4511 13 16/ 54 | 29 |4 | -
’ ’ "™115/15/15 1268 Silte arenoso alterado com mica e cascalho de matacdo, COR
12/Tc| 11,00 11.30| 11.45 %%% 25130 |4 |- VERMELHA, de compacto a muito compacto.
12|16(19
13|TC| 12,00| 12,30 12,45EEE 281354 |-
15(15(21
14|TC| 13,00/ 13,30 13’45ﬁﬁﬁ 3036 |4 |-
14(17|26
15|TC| 14,00/ 14,30 14’45ﬁﬁﬁ 31143 |5| -
20(25|32
16|/TC| 15,00/ 15,30 15,45ﬁﬁﬁ 45|57 | 5| -
15,45|LIMITE DE SONDAGEM
Sondador: FELIPE
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

VA

Rija |, ., | [Muitorija
e

ACYSON G}RE(TO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO 1664/23 |
Memorial Fotografico m

Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pag'”a
cfo M) | Obra: POSTO DE SAUDE Data 28/02/2023
Local: RANCHO QUEIMADO/SC

terca-feira, 28 de feverewo de2023
. 304° NW‘ -

Rancthueumado

~Altitude:823.3m

Velocldade 0.0 fh
SP 03 RANCHO QUEIMADO POSTO DE SAUDE™
1 Numero do mdlce. 2329 \

23 G OLDEN TEC1/0LOGI2 £V GONS TRUGAC

Resp. Técnico 7” - \\w

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO ~ ALYSON GREGORY RETKVA

ENGENHEIRO GI /IL - CREA/SC 146281-3




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 1
‘c{o]N»] ' Obra: POSTO DE SAUDE Data 28/02/2023
S | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — ; - :
nt.. 34,9 mm E . . . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical: 1:100 Nivel d'a . Nao medido
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Ivel diagua: Nao medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
< |Rev./| Ensaio %‘% é ;g‘:Resisténcia a Penetrag&o x Profundidade p,_ ¢ o _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+30 (m) Classificagéo do Material
(M) |4o po gs| 12422 24388 0 10 20 30 40 50
<E N 0 098 | Aterro de silte, COR VERMELHA.
g g Aterro de silte, COR MARROM.
1 0,98
18 18 i 4 6
zz 15/75/ 5 9 3 1
5 15 !
© £ 3 2HH
[T
= 536 6| 9 | |3 \ .
1515 \ Argila arenosa, COR MARROM,
4 3 \ de média a rija.
o6l 10 12 | |4 )
15 1
6, 11 ¢ }
1515 % 15 1|4 / 8 464
3 9 5 1
1545 % 15 | |4 \ Argila arenosa com silte, COR
6 6 \ BRANCA, rija.
15 % 8 12 14 4 |
15 |
7 | 6,86
Pl a2l 12 | 16 | |a \ Argila arenosa, COR VERMELHA,
1515 \ rija.
7 8 k 8,25
15 % 1 16| 20 |-|- \ ;
15 \
8 9 \
151913 18 | 23 |4
15 15 \
10 10 \ Silte alterado arenoso com mica,
15121t 22 | 28 |4 \‘ COR VERMELHA, compacto.
15
» 11 \
151215 23 | 27 |4 |
19 12 :
8137 B | 3 |- s 1219
15|. ¢ \ . .
15 N Silte arenoso alterado com mica e
15/, 32 13 \\ cascalho de matacdo, COR
1545 % 38 |4 N VERMELHA, de compacto a muito
14 AN compacto.
Q|19 | 43 *
— 3 15[5529 53 |5 14,45 :
Sl LIMITE DE SONDAGEM: 14,45 m
15 Obs.: FINAL DA SONDAGEM
POR NORMAS TECNICAS
16 Sondador: FELIPE
17
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, , | [Muitorija Dura
. Resp. Técnico R lY\/U“ _ \‘\%_‘
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON QJ‘«\?E(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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(28 'l Obra:

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUC}Z\O 1664/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-004

Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 111
POSTO DE SAUDE Data

Local: RANCHO QUEIMADO/SC 28/02/2023

Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Nao medido | Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: Nao medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|lE N ™ 2e| 5
<§ Inicial |12 + 22|22 + 32| 122232 + | + g 5| °®
¢ & 09 a0
01|TC - - ——|—=|-=] =] ~-=1|=1]-1 0,00|Aterro de silte, COR VERMELHA.
02TC| 100 1,30 145.2%% 6 | 9 |- 3| 0,26 Aterro de silte, COR MARROM.
03/TC| 2,00 230 245338 6 9| 3
4166 0,98|Argila arenosa, COR MARROM, de média a rija.
04|TC| 3,00 3,30/ 345 151515 10 (12 |- 4
05/TC| 4,00 430 445 % % % 1115 |—| 4| 4,64 Argila arenosa com silte, COR BRANCA, rija.
06/TC| 500 530 5455 21.% 9|15 —| 4| 686 Argila arenosa, COR VERMELHA, ria.
07/TC| 6,00, 6,30 6,45 % % % 12 |14 |- | 4| 8,25/|Silte alterado arenoso com mica, COR VERMELHA, compacto.
5|79
08|TC| 7,00/ 7,30/ 7,45 1515115 1216 |- | 4
7191
09|TC| 8,00/ 8,30/ 8,45 1511515 1620 |- | -
8 110/13
10|TC| 9,00/ 9,30 9,45 1515115 1823 4 |-
10/12/16 _
1]TC| 10,00 10,30 10,45 15/15|15 22|28 4 1219 Silte arenoso alterado com mica e cascalho de matacdo, COR
12/Tc| 11,00 11.30| 11.45 11]12|15 23274 VERMELHA, de compacto a muito compacto.
15/15/15
10(13(17
13|TC| 12,00| 12,30/ 12,45 151515 23130 |- |-
15(17(21
14|TC| 13,00/ 13,30/ 13,45 15/15/15 32384 |-
19(24(29
15|TC| 14,00| 14,30 14,45 15/15/15 43|53 |5| -

14,45|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FINAL DA SONDAGEM POR NORMAS TECNICAS
Sondador: FELIPE

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

VA

Rija |, ., | [Muitorija
e

ACYSON G}RE(TO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1664/23

Memorial Fotografico SP-004
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 111
. ’ Data
[cfe] M)A Y Obra: POSTO DE SAUDE 28/02/2023

Local: RANCHO QUEIMADO/SC

GOLDEN

; T "N " - L . ﬂ
b ) b | 5 N O\ TAT
Foto 1 R B
l .
Resp. Técnico W\W

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO ALYSON G'E(EO Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1664/23

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-005
Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 1
‘c{o]N»] ' Obra: POSTO DE SAUDE Data 28/02/2023
S | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 2,00 m — ; - :
nt.. 34,9 mm E . . . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical: 1:100 Nivel d'a . Nao medido
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Ivel diagua: Nao medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
< |Rev./| Ensaio %‘% é ;g‘:Resisténcia a Penetrag&o x Profundidade b, ¢ o _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+30 Classificagéo do Material
(M) |4o po gs| 12422 24388 0 10 20 30 40 50
S 38l | 0 Aterro de silte, COR AMARELO E
é E MARROM.
o o 2 1 Aterro de cascalho de entulho,
22 Bas 4T - ! COR AMARELO E MARROM.
5 15 !
o £ 2 2
e =2 4 ]
155 3 5 2 .
15 I Argila arenosa, COR CINZA, de
10y 2 3 ( média a mole.
15,75 3 4 2
15 \
4 4N y,
15 % 5 7 8 |- 4,27
I . . .
15 5 Argila arenosa com silte caulim,
313 6 { COR BRANCA, média.
151356 9 3 i
15 5 \ 5,79
O 6 \
= E% 8l 12 | 44 | |4 \\
15 .
7 7 \ Argila arenosa, COR VERMELHA,
151211 16 20 5 ) de rija a muito rija.
15 15 |
8 g 16 ° l\
1515 % 22 5 N 8,59
9 \
% 1804 26 | 37 14 AN Silte alterado arenoso com
1575 TSN cascalho de matacéao e mica,
25, 50 10 COR VERMELHA, de compacto a
15|75/24 51 |5 muito compacto.
15 11
22 11,14 - ;
152829 %0 | 57 s Silte arenoso alterado com mica e
15 12 cascalho de matacao, COR
] ? 29, 55 60 |5 1245 VERMELHA, muito compacto.
o 197552 ! LIMITE DE SONDAGEM: 12,45 m
13 Obs.: FINAL DE SONDAGEM
POR NORMAS TECNICAS
14 Sondador: FELIPE
15
16
17
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, hiMuito rija Dura
. Resp. Técnico R V"
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GRE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAOQ 1664/23

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-005

Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 11

(cIo]IM»] N, Obra: POSTO DE SAUDE Data 28/02/2023
LR | ocal: RANCHO QUEIMADO/SC
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Nao medido | Revestimento: 2,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: N&o medido - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes HEIER
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E N o™ ae 58
<§ Inicial |12 + 22|22 + 33/ 12|22 32| + | + g 5 "ém
L1019 ao
01|/TC - - - === =1]-=1]-=|-=1 0,00/Aterro de silte, COR AMARELO E MARROM.
02/TC| 1,00 1,30 14552 4 | 7 |- - 028|Aterro de cascalho de entulho, COR AMARELO E MARROM.
03]TC| 2,00 230 24575243 4|5 |2
1103 0,98|Argila arenosa, COR CINZA, de média a mole.
04/ TC| 3,000 3,30| 3,45 151515 214 |-|2
05/TC| 4,00 430 4455 3.5 7|8 ||| 427 Amia arenosa com silte caulim, COR BRANCA, média.
06/TC| 5,00 530 545 % % % 6 | 9 |—|3| 579/Argila arenosa, COR VERMELHA, de rija a muito rija.
668 Silte alterado arenoso com cascalho de matac&o e mica, COR
07/TC| 6,00 6,30 645 15/15/15 121141-14) 859 VERMELHA, de compacto a muito compacto.
71911
08/TC| 7,000 7,30 7,45 15115115 16|20 |-|5
88|14
09/TC| 8,00, 8,30 8,45 1515115 16|22 |-1|5
10/16/21 _
10]TC 9,001 9,30] 9,45 15/15/15 261374 114 Silte arenoso alterado com mica e cascalho de matacédo, COR
11/TC| 10,00/ 10,30| 10,45/222712% 5| 51 | 5| VERMELHA, muito compacto.
15|15/15
22|28|29
12|TC| 11,00, 11,30 11’45ﬁﬁﬁ 50|57 |5 -
26|29|31
13|TC| 12,00| 12,30| 12,45 15115115 55|60 |5 |-
12,45|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FINAL DE SONDAGEM POR NORMAS TECNICAS
Sondador: FELIPE

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6

Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —

Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | t,M“itO rija Dura
Resp. Técnico Y

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO ALYSON GREcTo Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL - i EA/SC 146281-3
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUC}AO 1664/23
Memorial Fotografico SP-005

Cliente: PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO Pagina 111

Obra: POSTO DE SAUDE Data

Local: RANCHO QUEIMADO/SC 28/02/2023

i ﬁf .

s> |
ica-fe eira, 28 de fev

RN
€ relrﬁdea"!’ﬂzﬁ '
= 'al \ * i 2258wl

Rancho Queimado
X Altitude:818.4m

1 A Velocidade:1.1km/h.
«05 RANCHO QUEIMADO POSTO DE SAUDE *
Numero do |nd|ce 2324

s TECNOLOGIA F:h-'l C

Foto 1 o N
- l ~
- Resp. Técnico :XU"N—/T TN ]

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ACYSON G'E(T:O Y RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3




